Zinatniski-pétnieciskais

Pasutitajs: SIA"Firma L4" geotehniskais centrs

Objekts: Roja "Junikons"” (UNICONE) SIA
Grunts testéSanas laboratorija

Paraugu sanems$anas datums: 2018.9.02.01. ,Pupolini” Mémeles iela 28, Marupe,

Rezultatu izsnieg8anas datums: 2018.g 04.01. Marupes novads, Latvija, LV-2167

Talr.: 67934714, Fakss: 67934716
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Testésanas parskats 01-2018

GRUNTS FIZIKALI TPASIBU NOTEIKSANAS REZULTATI

Urbuma- | Parauga |MitrumspPlastami] Drup$a-Plastisku| Konsis-| Plasta
Lab. |Parauga |nemsSanas bas nas ma tences | mibas | Organikas Grunts nosaukums
Nr. Nr. dzilums robeza | robeZa | skaitlis | raditajs | raditajs| saturs LVS EN ISO 14688-2
%
m w, % wy, %| wp, % lp, % Ic I

L11-11 "11-1 3,540 131 | 26,3 | 154 | 109 | 1,21 | -0,21 - Very stiff clayey SILT (smilSmals)
L7-2 "7-2 2,0-2,6 | 11,7 19,3 12,4 6,9 1,10 | -0,10 - Very stiff clayey SILT (malssmilts)
L3-3 "3-3 3,0-35| 172 | 41,3 | 22,9 18,4 1,31 | -0,31 - Very stiff clayey SILT (mals)
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Piezimes: klasifikacijas nosaukumi latvieSu valoda noraditi atbilstosi anglu valodas ekvivalentam.

Pasutitajs atbildigs par parauga nems8anas pareizibu un kvalitati.
TestéSanas metodes: - plasticitate - LVS ISO/TS 17892-12-2005
- klasifikacija LVS EN 1SO 14688-2-2004

TestéSanas rezultati attiecas uz produkciju, kas noradita parskata.

Bez ZPGC "UNICONE" Grunts testéSanas laboratorijas rakstiskas atlaujas nav atlauta testéSanas rezultatu
reproducéSana nepilnd apjoma.

Direktors, laboratorijas vaditajs @7 J.Okuncovs



